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Uran tanime:

- Silikon recine ve aluminyum pigmentlere dayali isiya dayanikli boya, 1 paket ve 2 paket halinde mevcuttur
(uygulama verilerindeki notlara bakiniz) ve asagidakileri sunar:

- 650°C'ye kadar sicakliklara karsi mukemmel isi direnci,

- Inorganik ¢inko agisindan zengin boyalarla iyi uyumluluk,

- Iyi hava kosullarina dayaniklilik,

Tipik kullanim:

650°C'ye kadar sicak boru hatlarinin, egzoz borularinin, duman bacalarinin ve diger sicak yUzeylerin uzun sureli
korunmasl na yoneliktir. Daha uzun sureler boyunca 200°C'nin Uzerine isitildiginda, dranun koruyucu ozelliklerini
etkilemeyen belirli bir renk bozulmasi meydana gelebilir

AlUminyum pigmentasyonunun benzersiz dogasl nedeniyle, dUstk hacimli kati igerigi ile saglanir: %28+2
Boya filmi 200°C'de 2 saat sonra tam kUre ulasacaktir. Kademeli olarak isitilmalidir, drnedin buhar borusuna
buhar ileterek; tam sertlesene kadar aniden 1sitmayin

Sertifikalar / onaylar:
Ek sertifikalar ve onaylar istek Uzerine saglanabilir

FiZiKSEL VERI
Bilesen sayisi : Tek Peket Urin
Renkler ¢ Gri
Parlaklik ¢ Mat
Hacim katilan % : 28+2
Teorik yayilma orani : 19m2/1-15um
Parlama noktasi T 23°C
Ozgil agirlik : 110 kg/l

Dokunacak kadar kuru : 20 °C'de 20 Dk.
Tamamen kurlenmis ¢ 20°C'de 3 saat

VOC (Teorik) T 63249/

Onerilen alt tabaka kosullar::
Kaplanacak tum yuzeyler temiz, kuru ve kirden arindinlimis olmalidir
Boya uygulamasindan once tum yuzeyler ISO 8504:2019'a gore degerlendirilmeli ve islenmelidir.

Astarlanmis Yulzeyler:

Astar yUzeyi kuru ve her turlt kirlilikten arindiriimis olmali ve belirtilen kat atma araliklarinda Silicon HR Silver
uygulanmalidir. Silicon HR Silver uygulanmadan dnce ariza, hasar vb. alanlar belirtilen standarda gore
nazirlenmalive yarma astarlanmealidir. (Astar Galbon S-HB veya Silicon HR Silver'dir)

Karistirma:

Malzeme bir Unite olarak iki kapta tedarik edilir. Her zaman butun bir Uniteyi verilen oranlarda karistirin
Unite karistirldiktan sonra belirtilen calisrma kap omrU icinde kullaniimahdir

(1) Elektrikli kanstiricih Karistirra Bazi (Bolum A).

(2) Ktrleme Maddesinin (Bolum B) tum icerigini Baz (Bolum A) ile birlestirin ve guclu karistirici ile lyice
Karigtirin.
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