CMP

CHUGOKU PAINTS B.V.

UNIVAN SX
100QD

Uran tanime:

Nispeten ylksek hacimli kati madde icerigini kisa kuruma stresi ile birlestiren, iki bilesenli poliamid katki
maddesi ile kUrlenen, korozyon énleyici astar, yuksek yapili epoksi boya.

Univan SX 100 QD-37 dusuk ¢apraz baglama yogunluguna sahipken Univan SX100 QD-90 yuksek ¢apraz
paglama yogunluguna sahiptir.

Tipik kullanim:

erm yeniinsaat durumlarinda uygun sekilde hazirlanmis ylzeylerde hem de aclik deniz, petrokimya, kimya, kagit
namuru ve kagit ve kopru endustrilerinde kullanmim icin ¢ok gesitli korozyon onleyici kaplama sistemleri igin
endustriyel bakim astari olarak kullanima yoneliktir,
Hizl kuruma ve ellecleme dzellikleri, genisletilmis Ust kat uygulanabilirligiile birlikte, sahada tam sistem
uygulameasindan once fabrika uygulameasi icin bunu mukemmel bir astar haline getirir. Univan SX 100 QD,
fabrika ile saha arasindaki geciste mekanik hasar en aza indiren iyl asinma direnci saglar. Univan SX 100 QD,
nafif kimyasal ortamlarda kullanilabilir Maksimum kaplanmis ylzey sicakligl <250°C. Boya filminin rengi solabilir

Sertifikalar / onaylar:
ISO 12944-6'ya gore test edilmistir, ISO 2812-T'e gore kimyasal direng testi dahil olmak Uzere
C5 High ve Im1-Im3 High'a kadar asindiricilik kategorisinde beklenen yUksek dayaniklilik.

-UNE 48272 (Ispanya) (Univan SX100 QD-90) Ek sertifikalar ve onaylar istek Uzerine saglanabilir.

FiZIKSEL VERI
Bilesen sayisi : ki Paketli Uran
Renkler ¢ Tum CS renkleri, diger renkler icin lUtfen Chugoku Paints B\V. ile iletisime gecin
Parlakhk . Hafif-parlak(Univan SX 100 QD-37), Yar parlak(Univan SX 100 QD-90)
Hacim katilan % : 70+2
Teorik yayilma orani 7 m2#/l-100 um
Parlama noktasi ¢ 34°C (Karisim)
&zgll agirhik : 145 kg/l

Dokunacak kadar kuru : 20 °C'de 15 Saat
Tamamen kirlenmis ¢ 20°Cde 4,5 saat

VOC (Teorik) 22329/l

Onerilen alt tabaka kosullar::
Kaplanacak tum yulzeyler temiz, kuru ve kirden arindirilmis olmalidir.
Boya uygulamasindan once tum yuzeyler ISO 8504:2019'a gore degerlendirilmeli ve islenmelidir.

Astarlanmis Yuzeyler:

Sa25 (1SO 8501-1:2007) uyarinca asindiricl puskUrtme temizligi. PUskurtme ve Univan SX 100 QD'nin
uygulanmasi arasinda oksitlenme meydana gelmisse, yuzey belirtilen gorsel standarda gore yeniden
oUskUrtme uygulanmalidir.Puskurtme temizleme isleminin ortaya cikardigi yGzey kusurlarl, uygun sekilde
taslanmall, doldurulmali veya islenmelidir. Rz5 40-75 mikronluk bir yUzey profili tavsiye edilir.

Karistirma:

Malzerme bir Unite olarak iki kapta tedarik edilir. Her zaman butln bir Uniteyi verilen oranlarda karstirin,
Unite karistinldiktan sonra belirtilen calisma kap omraicinde kullaniimalidir.

(1) Bir guc karistiricr ile Karistirma Bazi (Bolum A).

(2) Kurleme Maddesinin (Kisim B) tum icerigini Baz (Kisim A) ile birlestirin ve guclu karistirict ile iyice karistirin.
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