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Uran tanime:
Nispeten yuksek hacimli kati icerigi kisa kuruma sUresiyle birlestiren MIO, yiksek yapili epoksi boya ile pigmentli,
iki bilesenli poliamid katki maddesi ile kUrlenen, korozyon dnleyici astar.

Tipik kullanim:

Acik deniz yapilarn, petrokimya tesisleri, kagit hamuru ve kagit fabrikalari ve kdpruler dahil olmak Uzere ¢cok cesitli
ortamlarda bir dizi korozyon onleyici kaplarma sistemi icin bariyer korumasini gelistirmek Uzere yUksek yapili bir
epoksi kaplama olarak kullanima yoneliktir,

Korozyon onleyici kaplama sisterminin bir pargasi olarak herm bakim hem de yeni insaat durumlarinda kullanima
uygunaur

Mikall demir oksit varyanti, uzun vadeli Ust kaplama ozelliklerini iyilestirir, sevkiyattan dnce fabrikasyon
atolyesinde uygulamayi daha iyi kolaylastirir ve sahada son Ust kaplama ile

Sertifikalar / onaylar:

ISO 12944-6'ya gore test edilmistir, ISO 2812-1'e gore kimyasal direng testi dahil olmak Uzere C5-H asindiricilik
kategorisinde beklenen yUksek dayaniklihk.

- UNE 48295 (Ispanya)

Ek sertifikalar ve onaylar istek Uzerine saglanabilir

FiZIKSEL VERI

Bilesen sayisi : Iki Paketli Uran
Renkler ¢ GriCs-611 (RAL 7035)
Parlakhk . Hafif-parlak

Hacim katilan % VSV
Teorik yayilma orani 2 10m2/1-75 um
Parlama noktasi T 27°C (Kansik)
Azgil agirhik 1 232 kg/l

Dokunacak kadar kuru : 20 °C'de 15 saat
Tamamen kirlenmis ¢ 20°Cde 4,5 saat

VOC (Teorik) : 22329/l

Onerilen alt tabaka kosullar:
Kaplanacak tum yuzeyler temiz, kuru ve kirden arindirilmis olmalidir. Boya uygulamasindan 6nce tum

1

yuzeyler 1ISO 8504:2000'e gore degerlendirilmeli ve islern gormelidir

Astarlanmis Yuzeyler:

Sazls (1ISO 8501-1:2007) uyarinca asindirict pluskUrtme temizligl Puskdrime ve Univan SX 100 QD
uygulanmasl arasinda oksitlenme meydana gelmisse, yUzey belirtilen gérsel standarda gore yeniden
pUskdrtme uygulanmahdir.

Puskdrtme temizleme isleminin ortaya cikardigi yuzey kusurlari, uygun sekilde taslanmali, doldurulmal
veya islenmelidir. Rz5 40-75 mikronluk bir yGzey profili tavsiye edilir

Karistirma:

Malzeme bir Unite olarak iki kapta tedarik edilir. Her zaman butln bir Uniteyi verilen oranlarda karistirin
Unite karistirildiktan sonra belirtilen ¢alisma kap ormri icinde kullanilimalidir.

(1) Bir guc kanstiricih Kanstirma Bazi (Bolum A)

(2) Kurleme Maddesinin (Bolum B) tum icerigini Baz (Bolum A) ile birlestirin ve guclU karistiricr ile iyice
karistirin.



